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ONSOZ

Adalya Merme' San. Tic. A.$. tarafindan Burdur-Merkez-Karagal Koyii'nde

iiretilen ve ticari adr o,r\d'nis' olan mermer numuneleri iizerinde fiziksel, mekanik ve

petrografik ozelliklerin.i b,elirleme deneyleri yaprlmrqtrr. 36z konusu ana''iz]'et, Tiirk

standartlan Enstitiisti |(TS-EN)' niin onerdifi standartlanlna uygun olarak hazrrlanmtg

numuneler i.izerinde pSerqekleqtirilmiqtir' Yaprlan deneylerden elde edilen sonuglar

Tablolar halinde sunulrnuqtsr' 02 I 06 I 2015
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Metrik Sistem SI Sistemi Standart

Mohs ?5-4 TS 6809
I\ ohs

TS EN 1936
Jgl Ll il\ 

--Birim Hacim APtrltK
Kuru (Gdriiniir Yo[unluk.) g/cm3

n/"rn'
2,703 + 0,001

2.705 + 0,001

kg/ml
ksJm'

2703 + 1

2705 t I
2726 + 13 TS EN 1936

TS EN 13755
OzgtilAgrrhk .

Atmosfer Bastnctnda
Hacimce Su Emme

Aerrhkqa Su Emme

g/cm' 2"726 + 0,013 kg/m

OL

%

0,244 + 0,03
nnoo+001

%
%

0,244 r 0,03

0,090 + 0,01

o/n 0,244 TS EN 1936
% 0,244

GOrtintir Porozite (Aqtk UOzenekLl ttr) o/n 0,84 TS EN 1936
% 0.84

Gercek Porozite 99,16 TS 699
% 99,16

o/n

0,16 + 0,03 TS EN 1925
| ,rL)lulul\ \-/l4rrr

Krlcal EtkiYle Baflt Su bnlnle

Katsaytst
Recrnc l)avantmt

g/m2.so't 0,16 + 0,03 g/rn'.to't

1s0,6 + 17,0 I TS EX_U4
kglcm2 t536 *.173 MPa

141,4 + 9,5 TS EN 12371
D"" St*tt B"stnq DaYantrnr ( llZ kg/cm2 | t++z+ol MPa

6,11 TS EN I2371
-gll\utf

Don Sonrast Bastng DaYantmt

DeEiqimi (-)
% 6,l l %

0,007 TS EN I237I
% 0,007 %

l5,l x.1,2 TS EN 12372
f ogun-VntAltrndaBiikiilme
Davantmt

kg/cm2 t54 + 12 MPa

143 + 1l) MPa T4,I + I,9 TS EN 12371ffi S*.^t Y"g"t Ytik AlLtrnda
D:rl.:it*a f'larrqnrmr ( l2 Perivot)

kglcm2

% 7,r1 TS EN 12371uu\urrrrv ,/$J *^'_____ \

il" So"t^t Vo[un Yiik Altrnda
n..r .r1---^ r\^.,aarmr noEicirni (--'t % 7,11

0,015
8.00

TS EN 14066
lf ul\'urure v@J ouurr^ "

Isrl gok direnci
Kiitle de[iqimi (-)

Elastiklik modiilii c!g$;imi ()
%
%

0,015
R00

YO

%

u-deEeri 279 TS EN 12524
p-degeri 279

Q,, hrrhart direnc taKtofu (Kuru,
)54 TS EN 12524

(Isrl direnq)
Isr iletkenli[i

Agrnma DaYantmt
/\ r'L^l D/Er'illma\

W/m.K
,t <A W/m.K

8,3 + 0,2 TS EN 14T57
cm'/5ocm' 8,3 + 0,,2 cm3/50 cm'

39,7 +.0,4

18,5 + 0,5

TS EN 14231-aymu direnci
Kuru zeminde
r ^t ^1. -^^inAa

SRV
39,1 + 0,4

18,5 * 0,5
SRV

6355 + 78 TS EN 14579

P - Dalga Htzt m/s 6355 +78 m/s



T.C.

sUI-EYMAN oervrinil Ulivensirrsi
MADEN rvrfnirlbisr-iGi eoLUrilU

o c, e nl'inq i tlrlf g^".'+LAB o RAr u A Rl

Tel: (246) 241 1308 -211 1305'211 1974,f3ks: (246) 237 0859
r vr' \- .-' 

Gsm: (532) 408 4s74 (53S) 735 020?. , ,.. ,-
E-mairl: servetdemirdas@sdu'edu'tri rygiqsryun@g'gtl

Firma Adr : Adalya Mermer San' Tic' A'$'

Numunenin Ticari Adr : Adonist
Tarih :02 | 06 | 2015

PETRoGRl.tr.irra.NIMLAMA/TTffiS."APIIICDESCRIPTION

Kayag, hem mikritik hem de :irrtrasparitik kiregtaqr dokus.rr gostermektedir. Kayag, krnk ve gatlaklar

igermektedir. Bu krrrk ve gatlakrar ikincil kalsitler tarafin.dan doldurulmuqtur' Bu yaprla. dolduran

ikincil kalsitler ince-orta .,re iri kristal boyrtlarrndadrr. Taneler sparikalsit gimentoyla ba[lanmt$tr'

Masif bir 6zelli[e sahip orzur kayag, intramikritik kiiregtagr (intramicritic rimestone) olarak

tarumlanmaktadrr.


